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[bookmark: _GoBack]生产许可获证企业监督抽查情况表（2024年）
	序号
	所在
地市
	生产单位名称
	产品名称
	规格型号
	不合格
项目
	抽查
结果

	1 
	清远市
	英德市英南水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5（旋窑)/32.5R
	/
	未发现不合格

	2 
	清远市
	英德市英城水泥厂
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	3 
	清远市
	英德海螺水泥有限责任公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	4 
	清远市
	英德海螺水泥有限责任公司
	硅酸盐水泥
	P·II/42.5R
	/
	未发现不合格

	5 
	清远市
	广东新南华水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	6 
	清远市
	英德市荣达建材贸易有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5/32.5
	/
	未发现不合格

	7 
	清远市
	台泥（英德）水泥有限公司
	硅酸盐水泥
	P·II/42.5R（英）
	/
	未发现不合格

	8 
	清远市
	台泥（英德）水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R（英）
	/
	未发现不合格

	9 
	佛山市
	佛山市三水河口桥牌水泥厂有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	10 
	佛山市
	佛山市三水河口桥牌水泥厂有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	11 
	佛山市
	佛山市高明高力建材企业有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	12 
	佛山市
	佛山市高明高力建材企业有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	13 
	广州市
	广东禾喜水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	14 
	云浮市
	云浮市新云鹰水泥有限责任公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	15 
	广州市
	广州市番禺水泥厂有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	16 
	广州市
	广州市番禺水泥厂有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	17 
	云浮市
	中材天山（云浮）水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	18 
	云浮市
	中材亨达水泥有限公司
	中材牌硅酸盐水泥
	P·II 52.5R
	/
	未发现不合格

	19 
	云浮市
	青洲水泥（云浮）有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	20 
	云浮市
	云浮市祥力水泥有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	21 
	佛山市
	佛山市三水三虎水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	22 
	佛山市
	佛山市三水三虎水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	23 
	佛山市
	佛山市三水区三鹿水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5
	/
	未发现不合格

	24 
	佛山市
	佛山市三水区三鹿水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	25 
	江门市
	江门市葵峰水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5
	/
	未发现不合格

	26 
	江门市
	江门市葵峰水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	27 
	江门市
	江门海螺水泥有限公司
	硅酸盐水泥
	P·II 42.5R
	/
	未发现不合格

	28 
	阳江市
	广东春潭水泥制造有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	29 
	阳江市
	广东春潭水泥制造有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	30 
	阳江市
	广东农垦三马水泥厂有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	31 
	阳江市
	广东农垦三马水泥厂有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	32 
	阳江市
	阳江胜利水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	33 
	阳江市
	阳江胜利水泥有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	34 
	湛江市
	廉江市丰诚水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	35 
	湛江市
	廉江市丰诚水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	36 
	湛江市
	湛江海螺水泥有限责任公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	37 
	湛江市
	湛江海螺水泥有限责任公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	38 
	茂名市
	茂名胜利石化水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	39 
	茂名市
	茂名胜利石化水泥有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	40 
	茂名市
	茂名市油城牌水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	41 
	茂名市
	茂名市油城牌水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	42 
	茂名市
	茂名红狮水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	43 
	茂名市
	茂名红狮水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	44 
	江门市
	开平市赤牛水泥制品有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	45 
	江门市
	开平市赤牛水泥制品有限公司
	粉煤灰硅酸盐水泥
	P·F 32.5R
	/
	未发现不合格

	46 
	江门市
	华新水泥（恩平）有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	47 
	云浮市
	中材罗定水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	48 
	云浮市
	中材罗定水泥有限公司
	硅酸盐水泥
	P·II 42.5
	/
	未发现不合格

	49 
	云浮市
	华润水泥（罗定）有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	50 
	云浮市
	华润水泥（罗定）有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	51 
	云浮市
	郁南鸿运水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	52 
	云浮市
	郁南鸿运水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	53 
	肇庆市
	华润水泥（封开）有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	54 
	肇庆市
	华润水泥（封开）有限公司
	硅酸盐水泥
	P·II 52.5R
	/
	未发现不合格

	55 
	肇庆市
	肇庆市金岗水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	56 
	肇庆市
	肇庆市金岗水泥有限公司
	砌筑水泥
	M 32.5
	/
	未发现不合格

	57 
	肇庆市
	四会市骏马水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	58 
	肇庆市
	四会市骏马水泥有限公司
	II型硅酸盐水泥
	P·II 52.5R
	/
	未发现不合格

	59 
	肇庆市
	怀集三威水泥有限公司
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5
	/
	未发现不合格

	60 
	肇庆市
	广宁县东乡水泥有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	61 
	肇庆市
	广宁县东乡水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	62 
	广州市
	广州市从化粤海水泥粉磨有限公司
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5
	/
	未发现不合格

	63 
	广州市
	广州羊城水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	64 
	广州市
	广州羊城水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	65 
	惠州市
	惠州塔牌水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	66 
	惠州市
	华润水泥（惠州）有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	67 
	惠州市
	华润水泥（惠州）有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5
	/
	未发现不合格

	68 
	惠州市
	惠州市冠峰建材有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	69 
	惠州市
	惠州市惠阳区白云水泥厂
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5
	/
	未发现不合格

	70 
	惠州市
	惠州市惠阳区白云水泥厂
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	71 
	惠州市
	惠州市惠阳双新水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	72 
	惠州市
	惠州市惠阳双新水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	73 
	惠州市
	博罗县东骏水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	74 
	惠州市
	博罗县东骏水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	75 
	惠州市
	惠州市顺达水泥粉磨有限公司
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5
	/
	未发现不合格

	76 
	惠州市
	惠州市顺达水泥粉磨有限公司
	复合硅酸盐水泥
	P·C 42.5R
	/
	未发现不合格

	77 
	惠州市
	惠州市宝湖建材制造有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	78 
	惠州市
	惠州市宝湖建材制造有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	79 
	梅州市
	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5
	/
	未发现不合格

	80 
	梅州市
	梅州市韩江水泥有限公司
	火山灰质硅酸盐水泥
	P·P 32.5R
	/
	未发现不合格

	81 
	梅州市
	梅州市梅县区金辉建材有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	82 
	清远市
	阳山三星水泥有限公司
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5
	/
	未发现不合格

	83 
	清远市
	连州市鸿创新材料有限公司
	普通硅酸盐水泥（旋窑）
	P·O 42.5
	/
	未发现不合格

	84 
	清远市
	广东清新水泥有限公司
	普通硅酸盐水泥
	P·O 42.5R
	/
	未发现不合格

	85 
	清远市
	佛冈县金峰水泥有限公司
	钢渣矿渣硅酸盐水泥
	P·SS 32.5（旋窑）
	/
	未发现不合格

	86 
	云浮市
	广东金晟兰冶金科技有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E  Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	87 
	云浮市
	广东金晟兰冶金科技有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E  Ф20mm×12m
	/
	未发现不合格

	88 
	清远市
	广东华美宝华新材料发展有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	89 
	清远市
	广东华美宝华新材料发展有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф18mm×12m
	/
	未发现不合格

	90 
	清远市
	清远市财源五金铸造有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф10mm
	/
	未发现不合格

	91 
	清远市
	广东泰都钢铁有限责任公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф16mm×12m
	/
	未发现不合格

	92 
	清远市
	广东泰都钢铁有限责任公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф20mm×12m
	/
	未发现不合格

	93 
	清远市
	广东桂鑫钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	94 
	清远市
	广东桂鑫钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф20mm×12m
	/
	未发现不合格

	95 
	清远市
	佛冈达味特钢有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	96 
	清远市
	佛冈达味特钢有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф22mm×12m
	/
	未发现不合格

	97 
	清远市
	广东粤北联合钢铁有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E  Ф16mm×12m
	/
	未发现不合格

	98 
	清远市
	广东粤华钢铁集团有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E  Φ12mm×12m
	/
	未发现不合格

	99 
	韶关市
	广东中南钢铁股份有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条
	HRB400E  Φ12mm×9m
	/
	未发现不合格

	100 
	韶关市
	广东中南钢铁股份有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E  Φ16mm×12m
	/
	未发现不合格

	101 
	惠州市
	广东展宏钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	φ10mm/HRB400E
	/
	未发现不合格

	102 
	揭阳市
	广东泰钢实业有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф10mm×12m
	/
	未发现不合格

	103 
	揭阳市
	广东泰钢实业有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	104 
	揭阳市
	广东敬业钢铁实业股份有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф12mm×12m
	/
	未发现不合格

	105 
	揭阳市
	广东敬业钢铁实业股份有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф14mm×12m
	/
	未发现不合格

	106 
	河源市
	河源德润钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф14mm×12m
	/
	未发现不合格

	107 
	河源市
	河源德润钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф16mm×12m
	/
	未发现不合格

	108 
	河源市
	连平县华丰钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф14mm×12m
	/
	合格

	109 
	河源市
	连平县华丰钢铁有限公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф20mm×12m
	/
	未发现不合格

	110 
	阳江市
	阳春新钢铁有限责任公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф16mm×12m
	/
	未发现不合格

	111 
	阳江市
	阳春新钢铁有限责任公司
	热轧带肋钢筋
	HRB400E Ф22mm×12m
	/
	未发现不合格

	112 
	韶关市
	广东粤韶钢铁有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条
	HRB400E Ф14mm×12m
	/
	未发现不合格

	113 
	韶关市
	广东粤韶钢铁有限公司
	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条
	HRB400E Ф22mm×12m
	/
	未发现不合格

	114 
	佛山市
	佛山西陇化工有限公司
	盐酸
	500ml/AR
	/
	未发现不合格

	115 
	佛山市
	佛山西陇化工有限公司
	硫酸
	500mL/AR
	/
	未发现不合格

	116 
	佛山市
	广东佛山青上肥料制造有限公司
	副产盐酸
	散装
	/
	未发现不合格

	117 
	广州市
	建滔（广州）环保材料有限公司
	工业甲醛
	散装
	/
	未发现不合格

	118 
	广州市
	广州盛盈气体有限公司
	溶解乙炔
	40L
	/
	未发现不合格

	119 
	广州市
	增城市百事特助剂实业有限公司
	次氯酸钠
	散装
	/
	未发现不合格

	120 
	珠海市
	珠海市华成达化工有限公司
	盐酸
	500ml/瓶/AR
	/
	未发现不合格

	121 
	珠海市
	珠海市华成达化工有限公司
	硫酸
	500ml/瓶/AR
	/
	未发现不合格

	122 
	珠海市
	珠海联成化学工业有限公司
	工业用顺丁烯二酸酐
	/
	/
	未发现不合格

	123 
	珠海市
	珠海长炼石化设备有限公司
	石油醚
	II 号
	/
	未发现不合格

	124 
	珠海市
	长成新能股份有限公司
	工业用异丙醇
	Ⅱ型
	/
	未发现不合格

	125 
	韶关市
	乐昌市粤北化工有限公司
	硫酸
	散装
	/
	未发现不合格

	126 
	肇庆市
	广东广试试剂科技有限公司
	盐酸
	500ml/分析纯AR
	/
	未发现不合格

	127 
	肇庆市
	广东广试试剂科技有限公司
	硫酸
	500ml/分析纯AR
	/
	未发现不合格

	128 
	韶关市
	乳源东阳光氟树脂有限公司
	副产盐酸
	散装
	/
	未发现不合格

	129 
	韶关市
	乳源东阳光氟树脂有限公司
	次氯酸钠
	散装
	/
	未发现不合格

	130 
	肇庆市
	肇庆市高要区广南气体有限公司
	溶解乙炔
	40L
	/
	未发现不合格

	131 
	韶关市
	广东永恒化学制剂有限公司
	副产盐酸
	散装
	/
	未发现不合格

	132 
	韶关市
	广东永恒化学制剂有限公司
	次氯酸钠
	散装
	/
	未发现不合格

	133 
	韶关市
	韶关市合力化工气体有限公司
	溶解乙炔
	5kg/瓶
	/
	未发现不合格

	134 
	肇庆市
	肇庆钜晨化工有限公司
	次氯酸钠
	500ml
	/
	未发现不合格

	135 
	江门市
	鹤山联合权兴化工有限公司
	硫酸
	2500ml/瓶/AR
	/
	未发现不合格

	136 
	江门市
	鹤山联合权兴化工有限公司
	氨水
	2500ml/瓶/AR
	/
	未发现不合格

	137 
	肇庆市
	封开县一德化工有限公司
	甲醛
	浓度37%
	/
	未发现不合格

	138 
	韶关市
	韶关市曲江区兴合化工有限公司
	甲醛
	散装
	/
	未发现不合格

	139 
	江门市
	江门市金溪制氧厂
	溶解乙炔
	40L/瓶/乙炔含量（V/V）≥98%
	/
	未发现不合格

	140 
	云浮市
	广东鑫国源能源有限公司
	工业过氧化氢
	浓度≥27.5
	/
	未发现不合格

	141 
	韶关市
	广东祥和精细化工有限公司
	工业硫酸
	散装
	/
	未发现不合格

	142 
	韶关市
	广东祥和精细化工有限公司
	试剂硫酸
	散装/GR
	/
	未发现不合格

	143 
	韶关市
	韶关市广宝化工有限公司
	工业硫酸
	散装
	/
	未发现不合格

	144 
	清远市
	广东广康生化科技股份有限公司
	副产盐酸
	散装
	/
	未发现不合格

	145 
	云浮市
	广东鑫国泰科技有限公司
	工业氯酸钠
	25KG
	/
	未发现不合格

	146 
	江门市
	台山市化工厂有限公司
	硫酸
	500ml/瓶/分析纯  AR
	/
	未发现不合格

	147 
	江门市
	台山市化工厂有限公司
	盐酸
	500ml/瓶/分析纯 AR
	/
	未发现不合格

	148 
	云浮市
	云浮市未来环保科技有限公司
	氯化铁
	1300kg
	/
	未发现不合格

	149 
	江门市
	台山市科隆精细化工厂
	硫酸
	500ml/瓶/分析纯
	/
	未发现不合格

	150 
	江门市
	台山市科隆精细化工厂
	氢氧化钠
	500g/瓶/分析纯
	/
	未发现不合格

	151 
	云浮市
	云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司
	亚氯酸钠
	浓度31%，Ⅱ型
	/
	未发现不合格

	152 
	清远市
	英德市德鸿化工有限公司
	试剂氨水
	散装/化学纯
	/
	未发现不合格

	153 
	江门市
	台山市粤侨试剂塑料有限公司
	氢氧化钠
	500g/瓶/分析纯
	/
	未发现不合格

	154 
	江门市
	台山市粤侨试剂塑料有限公司
	氢氧化钾
	500g/瓶/分析纯
	/
	未发现不合格

	155 
	清远市
	英德市西洲气体有限公司
	乙炔
	5kg
	/
	未发现不合格

	156 
	清远市
	英德市西洲气体有限公司
	高纯氢
	4L（检）40L（备）
	/
	未发现不合格

	157 
	云浮市
	云浮联发化工有限公司
	试剂硫酸
	分析纯
	/
	未发现不合格

	158 
	云浮市
	云浮联发化工有限公司
	工业硫酸
	浓度98%
	/
	未发现不合格

	159 
	云浮市
	广东广业云硫矿业有限公司
	工业硫酸
	浓度98%
	/
	未发现不合格

	160 
	江门市
	广东连发助剂厂有限公司
	硫酸
	2500ml/瓶/AR
	/
	未发现不合格

	161 
	云浮市
	云浮市创东化工有限公司
	工业硫酸
	浓度98%
	/
	未发现不合格

	162 
	云浮市
	云浮市金泰化工有限公司
	化学试剂硫酸
	散装/95%-98%分析纯
	/
	未发现不合格

	163 
	云浮市
	云浮市金泰化工有限公司
	工业硫酸
	散装/浓度≥98%
	/
	未发现不合格

	164 
	云浮市
	广东惠云钛业股份有限公司
	试剂硫酸
	分析纯AR
	/
	未发现不合格

	165 
	云浮市
	广东惠云钛业股份有限公司
	工业硫酸
	浓度98%
	/
	未发现不合格

	166 
	江门市
	鹤山市崇兴化工实业有限公司
	工业级硫酸
	硫酸含量：≥98%
	/
	未发现不合格

	167 
	湛江市
	湛江喜强工业气体有限公司
	溶解乙炔
	40L/瓶
	/
	未发现不合格

	168 
	惠州市
	惠州市百利宏晟安化工有限公司
	蓄电池用硫酸
	散装
	/
	未发现不合格

	169 
	惠州市
	惠州市百利宏晟安化工有限公司
	试剂硫酸
	散装/AR
	/
	未发现不合格

	170 
	湛江市
	湛江市坡头区湛通工业气体有限公司
	溶解乙炔
	40L/瓶
	/
	未发现不合格

	171 
	惠州市
	广东宏瑞能源科技股份有限公司
	蓄电池用硫酸
	散装
	/
	未发现不合格

	172 
	惠州市
	广东宏瑞能源科技股份有限公司
	试剂硫酸
	散装/AR
	/
	未发现不合格

	173 
	惠州市
	广东丰林化工有限公司
	37%甲醛水溶液
	散装
	/
	未发现不合格

	174 
	茂名市
	茂名市广地化工有限公司
	工业硫酸
	1000ml/瓶
	/
	未发现不合格

	175 
	茂名市
	茂名市中广化工有限公司
	工业用甲醛
	37%级
	/
	未发现不合格

	176 
	河源市
	东源县长河气体有限公司
	乙炔
	5kg
	/
	未发现不合格

	177 
	茂名市
	茂名市民兴气体有限公司乙炔厂
	溶解乙炔
	40L/瓶
	/
	未发现不合格

	178 
	阳江市
	广东登峰气体有限公司
	溶解乙炔
	40L/瓶
	/
	未发现不合格

	179 
	佛山市
	佛山市南海区年嘉达气体有限公司
	乙炔
	5kg
	/
	未发现不合格

	180 
	阳江市
	阳江嘉合化工有限公司
	工业用甲醛
	37%级
	/
	未发现不合格

	181 
	佛山市
	佛山市永琦化工有限公司
	试剂硫酸
	散装/AR
	/
	未发现不合格

	182 
	佛山市
	佛山市永琦化工有限公司
	工业硝酸
	散装
	/
	未发现不合格

	183 
	佛山市
	广东米高化工有限公司
	副产盐酸
	散装
	/
	未发现不合格

	184 
	东莞市
	东莞市荣兴精细化工有限公司
	盐酸
	500ml/分析纯
	/
	未发现不合格

	185 
	东莞市
	东莞市荣兴精细化工有限公司
	硫酸
	500ml/分析纯
	/
	未发现不合格

	186 
	东莞市
	东莞市望牛墩乙炔有限公司
	溶解乙炔
	40L
	/
	未发现不合格

	187 
	东莞市
	东莞市东江化学试剂有限公司
	硝酸
	500ml/瓶/分析纯AR
	/
	未发现不合格

	188 
	东莞市
	东莞市东江化学试剂有限公司
	盐酸
	500ml/瓶/分析纯
	/
	未发现不合格

	189 
	东莞市
	液化空气（东莞）工业气体有限公司
	高纯氢气
	50L
	/
	未发现不合格

	190 
	东莞市
	广东宝泊新材有限公司
	工业甲醛
	散装
	/
	未发现不合格

	191 
	东莞市
	广东宝泊新材有限公司
	工业过氧化氢
	散装
	/
	未发现不合格

	192 
	东莞市
	东莞巨正源科技有限公司
	高纯氢
	500ml/瓶
	/
	未发现不合格

	193 
	佛山市
	佛山市华希盛化工有限公司
	硫酸
	2500ml/AR
	/
	未发现不合格

	194 
	佛山市
	佛山市华希盛化工有限公司
	盐酸
	2500ml/AR
	/
	未发现不合格

	195 
	佛山市
	佛山市三水三角洲化工有限公司
	硫酸
	2500ml/瓶/分析纯AR
	/
	未发现不合格

	196 
	佛山市
	佛山市三水三角洲化工有限公司
	盐酸
	2500ml/瓶/分析纯AR
	/
	未发现不合格

	197 
	广州市
	广东申星化工有限公司
	工业甲醛溶液
	500mL/甲醛含量44%
	/
	未发现不合格

	198 
	中山市
	中山阳光工业气体有限公司
	溶解乙炔
	5kg/纯度≥98.0%
	/
	未发现不合格

	199 
	江门市
	江门市广悦电化有限公司
	次氯酸钠溶液
	A类Ⅱ型
	/
	未发现不合格

	200 
	佛山市
	广东华特气体股份有限公司
	纯氢
	40L/瓶
	/
	未发现不合格

	201
	佛山市
	佛山市南海区西樵枫欣包装制品厂
	方桶
	4L
	/
	未发现不合格

	202
	佛山市
	佛山市兴同创缘包装有限公司
	工业用薄钢板圆罐
	1L
	/
	未发现不合格

	203
	佛山市
	佛山市富泰包装有限公司
	方桶
	20L
	/
	未发现不合格

	204
	中山市
	中山高林美包装科技有限公司
	气雾阀
	GMSF-329-A123
	/
	未发现不合格

	205
	中山市
	广东欧亚包装有限公司
	铝气雾罐
	35＊110
	/
	未发现不合格

	206
	中山市
	广东美捷时控股股份有限公司
	气雾阀
	MSA-025-140
	/
	未发现不合格

	207
	韶关市
	翁源县福润五金制罐有限公司
	方桶
	4L
	/
	未发现不合格

	208
	韶关市
	韶关冠鑫制罐有限公司
	工业用薄钢板圆罐
	1L
	/
	未发现不合格

	209
	珠海市
	珠海市创有科技有限公司
	气雾阀
	IZV-001
	/
	未发现不合格

	210
	惠州市
	广东中马科技发展有限公司
	气雾阀
	135mm/直径25.4mm
	/
	未发现不合格

	211
	惠州市
	博罗县盈峰五金制罐有限公司
	工业用薄钢板圆罐
	1L
	/
	未发现不合格

	212
	惠州市
	广东龙邦制罐有限公司
	气雾罐
	高度121mm
	/
	未发现不合格

	213
	惠州市
	惠州市金田五金制品有限公司
	铝气雾罐
	直径45mm×高度150mm
	/
	未发现不合格

	214
	江门市
	鹤山市凯艺五金制品有限公司
	工业用薄钢板圆罐
	1L
	/
	未发现不合格

	215
	佛山市
	佛山市三水世龙印铁制罐有限公司
	铁质气雾罐
	65mm×158mm
	/
	未发现不合格

	216
	肇庆市
	肇庆南光材料技术有限公司
	方桶
	18L
	/
	未发现不合格

	217
	中山市
	广东子博包装有限公司
	闭口钢桶
	216.5L
	/
	未发现不合格

	218
	佛山市
	广东长兴珀莱斯特科技有限公司
	Y2.5 危险品包装用塑料桶
	2L
	/
	未发现不合格

	219
	江门市
	台山市利星五金塑料有限公司
	危险品包装用塑料罐
	2.5L
	/
	未发现不合格

	220
	广州市
	广州珠江电力设备实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV  0.6/1kV 4x2.5
	电缆的成束阻燃试验（C类）
	不合格

	221
	广州市
	

广东思柏科技股份有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KVV 450/750V 7×1.5
	1.绝缘老化前抗张强度。
2.绝缘老化后抗张强度。
	不合格

	222
	广州市
	广州电缆厂有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×16
	/
	未发现不合格

	223
	广州市
	广州市番禺区鸿力电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 3×2.5
	/
	未发现不合格

	224
	佛山市
	佛山市粤佳信电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×10
	/
	未发现不合格

	225
	佛山市
	广东中宝联合电缆有限公司
	硅烷绝缘交联电缆
	YJV  0.6/1kV 5×4
	/
	未发现不合格

	226
	广州市
	广东英牌电缆实业有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 4×10
	/
	未发现不合格

	227
	佛山市
	广东金联宇电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 4×6
	/
	未发现不合格

	228
	东莞市
	广东中亚电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 4×35
	/
	未发现不合格

	229
	东莞市
	广东粤锦绣电缆科技有限公司
	交联聚乙烯绝缘电线电缆
	5×6/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	230
	东莞市
	宝牌电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 1×35
	/
	未发现不合格

	231
	东莞市
	广东华新电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×6
	/
	未发现不合格

	232
	东莞市
	深圳市华亿电讯实业有限公司东莞分公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 3×2.5
	/
	未发现不合格

	233
	东莞市
	广东中德电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃软电缆
	ZC-VRV 0.6/1kV 16mm²
	/
	未发现不合格

	234
	东莞市
	广东广深电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×6
	/
	未发现不合格

	235
	东莞市
	东莞市胜牌光电科技有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×16
	/
	未发现不合格

	236
	东莞市
	东莞启东电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV32/0.6/1kV 2×4
	/
	未发现不合格

	237
	东莞市
	广东金铭泰电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×16+1×10
	/
	未发现不合格

	238
	深圳市
	广东环威电线电缆股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×25+2×16/YJV0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	239
	深圳市
	广东金牌电缆集团股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×4/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	240
	深圳市
	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×35+2×16/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	241
	东莞市
	东莞市大为线缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×4 VV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	242
	深圳市
	深圳市鸿雁电缆实业有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×25+2×16/VV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	243
	深圳市
	深圳市奔达康电缆股份有限公司
	无卤低烟阻燃C类电缆
	3×10+2×6 WDZC-YJY23 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	244
	深圳市
	深圳市奔达康电缆股份有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	5×4/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	245
	深圳市
	
广东中业国际电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆
	4×10 WDZ-YJY 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	246
	深圳市
	深圳市瑞兴利实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	0.6/1 5×10/YJY
	/
	未发现不合格

	247
	深圳市
	深圳中缆电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	5×16 YJY 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	248
	深圳市
	深圳深缆科技有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	5×16/YJY 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	249
	佛山市
	广东中宝电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×4 VV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	250
	广州市
	广东永壹珠江线材有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×25/VV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	251
	广州市
	广东新荔湾电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×2.5/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	252
	广州市
	广州澳通电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×35+2×16/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	253
	汕头市
	广东南洋电缆股份有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5 × 16
	/
	未发现不合格

	254
	汕头市
	冠纳电缆有限公司
	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VLV 0.6/1kV 1×240
	/
	未发现不合格

	255
	广州市
	广东金源宇电线电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV 0.6/1kV 5×10
	/
	未发现不合格

	256
	广州市
	广东现代珠江电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 5×10
	/
	未发现不合格

	257
	广州市
	广东五羊城电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×16+2×10
	/
	未发现不合格

	258
	广州市
	广州市秀全电线电缆有限责任公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5x16
	/
	未发现不合格

	259
	广州市
	广州市珠江电线厂有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 4x10+1x6
	/
	未发现不合格

	260
	广州市
	广州市东风电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5x10
	/
	未发现不合格

	261
	揭阳市
	普宁市德隆电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 1x16
	/
	未发现不合格

	262
	揭阳市
	广东德源亨电缆实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×10
	/
	未发现不合格

	263
	揭阳市
	普宁市诺利信电线电缆有限公司
	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VLV 0.6/1kV 3×25+1×16
	/
	未发现不合格

	264
	惠州市
	惠州市新长江电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×50+2×25
	/
	未发现不合格

	265
	广州市
	广东坚宝电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×16
	/
	未发现不合格

	266
	广州市
	广州市新兴电缆实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×6
	/
	未发现不合格

	267
	江门市
	广东新中南电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×16
	/
	未发现不合格

	268
	广州市
	广东冠缆电缆集团有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×16
	/
	未发现不合格

	269
	佛山市
	广东新南达电缆实业有限公司
	电力电缆
	VV  0.6/1kV 4×4
	/
	未发现不合格

	270
	佛山市
	广东正德电缆有限公司
	铝芯电力电缆
	YJLV 0.6/1kV 4×50
	/
	未发现不合格

	271
	广州市
	广州市孖宝电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 4×16
	/
	未发现不合格

	272
	佛山市
	广东五羊电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
	ZC-VV 0.6/1kV 3×4
	/
	未发现不合格

	273
	佛山市
	广东起航电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 3×6
	/
	未发现不合格

	274
	佛山市
	
广东壹江电线电缆有限公司
	铝芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套电力电缆
	WDZ-YJLY 0.6/1kV 1×400mm2
	/
	未发现不合格

	275
	佛山市
	广东金科电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KVV 450/750V 2×1.5
	/
	未发现不合格

	276
	佛山市
	广东中宝力联电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 1×25
	/
	未发现不合格

	277
	揭阳市
	广东中合电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×4/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	278
	揭阳市
	广东兴特电线电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1Kv 3x10
	/
	未发现不合格

	279
	揭阳市
	广东创兴电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1Kv 3x16+1x10
	/
	未发现不合格

	280
	揭阳市
	广东运行电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1Kv 3x10
	/
	未发现不合格

	281
	揭阳市
	广东金森羽电缆有限公司
	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VLV 0.6/1kv 4x35
	/
	未发现不合格

	282
	揭阳市
	广东一缆通电线电缆有限公司
	电力电缆
	YJV 0.6/1kv 1x50
	/
	未发现不合格

	283
	揭阳市
	广东建兴电线电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kv 1x35
	/
	未发现不合格

	284
	揭阳市
	广东美亚日产电缆有限公司
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kv 3x4
	/
	未发现不合格

	285
	揭阳市
	广东胜达通电缆实业有限公司
	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VLV 0.6/1kv 4x35
	/
	未发现不合格

	286
	肇庆市
	和昌电业（肇庆）有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 1×35
	/
	未发现不合格

	287
	肇庆市
	广东日鸿电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 1×35
	/
	未发现不合格

	288
	肇庆市
	广东戴科电缆科技有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×6
	/
	未发现不合格

	289
	广州市
	广州珠江电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 3×10
	/
	未发现不合格

	290
	广州市
	广州市明兴电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	YJV 0.6/1 3×10
	/
	未发现不合格

	291
	惠州市
	广东金阳光电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 3×6
	/
	未发现不合格

	292
	东莞市
	宝马电线电缆（东莞）有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 1×16
	/
	未发现不合格

	293
	佛山市
	广东中联电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	5×4/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	294
	佛山市
	广东珠江电线电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 3×2.5
	/
	未发现不合格

	295
	惠州市
	金环宇电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 5×16
	/
	未发现不合格

	296
	广州市
	广东中业电缆集团有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 3×4
	/
	未发现不合格

	297
	佛山市
	广东电缆厂有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	：5×16/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	298
	广州市
	广州市沙埔长江电线电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×25+1×16/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	299
	深圳市
	深圳讯道实业股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 3×2.5
	/
	未发现不合格

	300
	中山市
	广东日丰电缆股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘电力电缆
	5×10/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	301
	广州市
	广东穗星电缆实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	5×6/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	302
	广州市
	广东粤缆电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×10/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	303
	江门市
	广东金胜电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1 5×4
	/
	未发现不合格

	304
	河源市
	河源坚宝电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV   0.6/1kV 4x16mm2
	/
	未发现不合格

	305
	阳江市
	阳江市曙光电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kv 3x4
	/
	未发现不合格

	306
	中山市
	广东信缆电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kv 4x35+1x16
	/
	未发现不合格

	307
	广州市
	广东东南电缆实业有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV 4×6
	/
	未发现不合格

	308
	梅州市
	广东南联电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×4/YJV 0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	309
	梅州市
	梅州市廉发电线有限公司
	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VLV  0.6/1KV 3X50+1X25
	/
	未发现不合格

	310
	深圳市
	广东环威电线电缆股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 3X25
	/
	未发现不合格

	311
	深圳市
	广东金牌电缆集团股份有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 3X16
	/
	未发现不合格

	312
	深圳市
	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 3X25+2X16
	/
	未发现不合格

	313
	深圳市
	深圳市大为集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 4X6
	/
	未发现不合格

	314
	深圳市
	深圳市鸿雁电缆实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 4X16
	/
	未发现不合格

	315
	深圳市
	深圳市奔达康电缆股份有限公司
	阻燃电缆
	ZR-YJV 3X300
	/
	未发现不合格

	316
	深圳市
	深圳市瑞兴利实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 4X185+1X95
	/
	未发现不合格

	317
	佛山市
	广东中宝电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 5X2.5
	/
	未发现不合格

	318
	揭阳市
	
广东中合电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力电缆
	WDZBN-YJY
	/
	未发现不合格

	319
	揭阳市
	广东创兴电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
	vv4x10  0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	320
	揭阳市
	广东汇龙通电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 5x6 0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	321
	揭阳市
	广东运行电缆有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	vv3x16  0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	322
	揭阳市
	广东金森羽电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	vv 5x6 0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	323
	揭阳市
	广东一缆通电线电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 3x10+1x6  0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	324
	揭阳市
	广东建兴电线电缆有限公司
	交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 1x50 0.6/1kv
	/
	未发现不合格

	325
	广州市
	广东庆丰电缆集团有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 4×25+1×16
	/
	未发现不合格

	326
	佛山市
	广东正德电缆有限公司
	铝芯电力电缆
	YJLV 0.6/1kV 4×50
	/
	未发现不合格

	327
	佛山市
	广东五羊电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
	ZC-VV 0.6/1kV 3×4
	/
	未发现不合格

	328
	佛山市
	广东起航电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV 5×16
	/
	未发现不合格

	329
	佛山市
	广东壹江电线电缆有限公司
	铝芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套电力电缆
	WDZ-YJLY 0.6/1kV 1×400
	/
	未发现不合格

	330
	中山市
	广东信缆电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV 0.6/1kv/3x10
	/
	未发现不合格

	331
	汕头市
	冠纳电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/4×16
	/
	未发现不合格

	332
	广州市
	广东现代珠江电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV/3×2.5
	/
	未发现不合格

	333
	广州市
	广东五羊城电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/3×16+1×10
	/
	未发现不合格

	334
	广州市
	广州市珠江电线厂有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/3x25+2x16
	/
	未发现不合格

	335
	广州市
	广州珠江电力设备实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV 0.6/1kV/3x4
	/
	未发现不合格

	336
	揭阳市
	广东德源亨电缆实业有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/5×16
	/
	未发现不合格

	337
	惠州市
	广东长江电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/5×10
	/
	未发现不合格

	338
	广州市
	广东坚宝电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV22 0.6/1kV/5×10
	/
	未发现不合格

	339
	广州市
	广东中联电缆集团有限公司
	铝芯交联聚乙烯绝缘绝缘架空电缆
	JKLYJ 1kV  1×70
	/
	未发现不合格

	340
	佛山市
	广东珠江电线电缆有限公司
	聚乙烯绝缘阻燃C类控制电缆
	ZC-KVV/450/750V 7×1
	/
	未发现不合格

	341
	惠州市
	金环宇电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV/0.6/1 5×10
	/
	未发现不合格

	342
	广州市
	广东中业电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV/0.6/1 3×6
	/
	未发现不合格

	343
	佛山市
	广东电缆厂有限公司
	阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	ZC-YJV/0.6/1 2×95+1×50
	/
	未发现不合格

	344
	广州市
	广东穗星电缆实业有限公司
	阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV/0.6/1 5×4
	/
	未发现不合格

	345
	广州市
	广东粤缆电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆
	ZC-YJV/0.6/1 4×16+1×10
	/
	未发现不合格

	346
	江门市
	广东金胜电缆有限公司
	阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆
	ZC-YJV/0.6/1 3×25+1×10
	/
	未发现不合格

	347
	肇庆市
	广东日鸿电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/4×10
	/
	未发现不合格

	348
	广州市
	广州电缆厂有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
	ZC-YJV 0.6/1kV/5×10
	/
	未发现不合格

	349
	广州市
	广州市番禺区鸿力电缆有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
	KVVR 450/750V/2×1
	/
	未发现不合格

	350
	东莞市
	东莞市中亚电缆有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/4×25
	/
	未发现不合格

	351
	东莞市
	宝牌电缆实业有限公司
	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV/1×25
	/
	未发现不合格

	352
	东莞市
	广东华新电缆实业有限公司
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/1×50
	/
	未发现不合格

	353
	东莞市
	广东广深电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×25+1×16/YJV/0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	354
	东莞市
	广东金铭泰电缆实业有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	3×16+1×10/YJV/0.6/1kV
	/
	未发现不合格

	355
	佛山市
	广东金联宇电缆集团有限公司
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/5×2.5
	/
	未发现不合格

	356
	佛山市
	佛山市粤佳信电线电缆有限公司
	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/4×25
	/
	未发现不合格

	357
	佛山市
	广东英牌电缆实业有限公司
	铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	YJV 0.6/1kV/5×10
	/
	未发现不合格

	358
	广州市
	广东东南电缆实业有限公司
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
	VV 0.6/1kV/5×10
	/
	未发现不合格

	359
	深圳市
	深圳市好阳光肥业有限公司
	复合肥料
	50千克/N-P2O5-K2O总养分≥35%，15-5-15
	/
	未发现不合格

	360
	深圳市
	深圳市好阳光肥业有限公司
	复合肥料
	50千克/包/N-P2O5-K2O总养分≥45%，15-15-15
	/
	未发现不合格

	361
	韶关市
	韶关芭田生态工程有限公司
	芭田铂金复肥15-15-15
	50KG/包/N-P2O5-K2O总养分≥45%，15-15-15
	/
	未发现不合格

	362
	韶关市
	韶关芭田生态工程有限公司
	芭田节节高复肥18-8-18
	50KG/包/N-P2O5-K2O总养分≥44%，18-8-18
	/
	未发现不合格

	363
	清远市
	广东顺亿肥业有限公司
	掺混肥料（BB肥）
	50kg/包/N-P2O5-K2O总养分≥50%，25-6-19
	/
	未发现不合格

	364
	清远市
	广东顺亿肥业有限公司
	掺混肥料
	50kg/包/N-P2O5-K2O总养分≥50%，23-7-20
	/
	未发现不合格

	365
	清远市
	清远市农宝肥料有限公司
	掺混肥料
	50kg/包/N+P2O5+K2O≥53%，25-7-21
	/
	未发现不合格

	366
	清远市
	清远市农宝肥料有限公司
	掺混肥料
	50kg/包/氮磷钾总养分≥50% 24-7-19
	/
	未发现不合格

	367
	东莞市
	东莞德盛肥料科技有限公司
	掺混肥料
	40kg/包/15-15-15
	/
	未发现不合格

	368
	东莞市
	东莞德盛肥料科技有限公司
	掺混肥料
	40kg/包/15-18-12（缓释型）
	/
	未发现不合格

	369
	佛山市
	广东佛山青上肥料制造有限公司
	复合肥料
	40kg/袋/总养分≥48%，18-5-25
	/
	未发现不合格

	370
	佛山市
	广东佛山青上肥料制造有限公司
	复合肥料
	40kg/袋/总养分≥51%，17-17-17
	/
	未发现不合格

	371
	佛山市
	佛山住商肥料有限公司
	脲醛缓释复合肥料
	50千克/袋/总养分≥51%，17-17-17
	/
	未发现不合格

	372
	佛山市
	佛山住商肥料有限公司
	脲醛缓释复合肥料
	25千克/袋/总养分≥46%，24-10-12
	/
	未发现不合格

	373
	广州市
	广州市凯米瑞化肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/N+P2O5+K2O≥51%，17-17-17
	/
	未发现不合格

	374
	广州市
	广州市凯米瑞化肥有限公司
	复合肥料
	50千克/袋/N+P2O5+K2O≥35%，15-5-15
	/
	未发现不合格

	375
	惠州市
	广东达一农林生态科技股份有限公司
	复合肥料
	25千克/袋/N+P2O5+K2O≥32%，20-4-8
	/
	未发现不合格

	376
	惠州市
	广东达一农林生态科技股份有限公司
	复合肥料
	25千克/袋/N+P2O5+K2O≥40%，22-5-13
	/
	未发现不合格

	377
	惠州市
	广东隆戈尔生态技术有限公司
	复合肥料
	25kg/袋/15-5-15
	/
	未发现不合格

	378
	惠州市
	广东隆戈尔生态技术有限公司
	复合肥料
	25kg/袋/总养分≥40%，18-4-18
	/
	未发现不合格

	379
	广州市
	拉多美科技集团股份有限公司
	复合肥料
	40千克/袋/总养分≥51%，17-17-17
	/
	未发现不合格

	380
	广州市
	拉多美科技集团股份有限公司
	复合肥料
	50千克/袋/总养分≥45%，16-6-23
	/
	未发现不合格

	381
	汕头市
	广东绿源复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/包/总养分≥45%，15-15-15
	/
	未发现不合格

	382
	汕头市
	广东绿源复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/N+P2O5+K2O≥45%、15-15-15
	/
	未发现不合格

	383
	揭阳市
	广东中德高塔肥业有限公司
	复合肥料
	50kg/包/总养分≥35%、15-5-15
	/
	未发现不合格

	384
	揭阳市
	广东中德高塔肥业有限公司
	复合肥料
	50kg/包/总养分≥40%、20-5-15
	/
	未发现不合格

	385
	韶关市
	翁源县景发复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/包/N-P2O5-K2O总养分≥45%，22-7-16
	/
	未发现不合格

	386
	湛江市
	湛江拉多美科技有限公司
	复合肥料
	50千克/袋/总养分≥51% 17-17-17
	/
	未发现不合格

	387
	湛江市
	湛江拉多美科技有限公司
	复合肥料
	50千克/袋/总养分≥25% 18-0-7
	/
	未发现不合格

	388
	湛江市
	广东利尔达肥业有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/总养分≥30% 16-6-8
	/
	未发现不合格

	389
	湛江市
	广东利尔达肥业有限公司
	掺混肥料
	50kg/袋/总养分≥40% 18-7-15
	/
	未发现不合格

	390
	茂名市
	茂名市春露复混肥料有限公司
	掺混肥料
	50kg/袋/总养分≥35% 20-5-10
	/
	未发现不合格

	391
	茂名市
	广东穗田复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/总养分≥45% 15-15-15
	/
	未发现不合格

	392
	茂名市
	广东穗田复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/总养分≥28% 16-6-6
	/
	未发现不合格

	393
	茂名市
	广东光环化肥有限公司
	过磷酸钙
	50kg/袋/有效P2O5≥16%
	/
	未发现不合格

	394
	茂名市
	广东光环化肥有限公司
	掺混肥料
	50kg/袋/总养分≥55% 19-9-27
	/
	未发现不合格

	395
	茂名市
	茂名市大地丰肥业有限公司
	过磷酸钙
	25kg/袋/有效P2O5≥12%
	/
	未发现不合格

	396
	茂名市
	高州市庆丰复合肥有限公司
	复混肥料
	50kg/袋/总养分≥25% 15-5-5
	/
	未发现不合格

	397
	茂名市
	高州市庆丰复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋/总养分≥35% 15-5-15
	/
	未发现不合格

	398
	深圳市
	深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司
	复合肥料
	25千克/包/N-P2O5-K2O总养分≥33%，17-6-10
	/
	未发现不合格

	399
	清远市
	广东顺亿肥业有限公司
	掺混肥料
	50公斤
	/
	未发现不合格

	400
	茂名市
	高州市庆丰复合肥有限公司
	复混肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	401
	惠州市
	广东达一农林生态科技股份有限公司
	复合肥料
	25千克/袋
	/
	未发现不合格

	402
	茂名市
	高州市庆丰复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	403
	揭阳市
	广东中德高塔肥业有限公司
	复合肥料
	50kg/包
	/
	未发现不合格

	404
	韶关市
	韶关芭田生态工程有限公司
	复合肥料
	50千克
	/
	未发现不合格

	405
	东莞市
	东莞德盛肥料科技有限公司
	掺混肥料
	40kg
	/
	未发现不合格

	406
	汕头市
	广东绿源复合肥有限公司
	复合肥料
	25kg/包
	/
	未发现不合格

	407
	东莞市
	东莞德盛肥料科技有限公司
	掺混肥料
	40kg
	/
	未发现不合格

	408
	茂名市
	广东光环化肥有限公司
	掺混肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	409
	韶关市
	韶关芭田生态工程有限公司
	复合肥料
	15-5-20
	/
	未发现不合格

	410
	深圳市
	深圳市好阳光肥业有限公司
	复合肥料
	50千克
	/
	未发现不合格

	411
	广州市
	拉多美科技集团股份有限公司
	复合肥料
	50千克/袋
	/
	未发现不合格

	412
	湛江市
	广东利尔达肥业有限公司
	复合肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	413
	广州市
	广州市凯米瑞化肥有限公司
	复合肥料（17-17-17）
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	414
	清远市
	清远市农宝肥料有限公司
	掺混肥料
	50kg
	/
	未发现不合格

	415
	茂名市
	广东穗田复合肥有限公司
	复合肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	416
	湛江市
	湛江拉多美科技有限公司
	复合肥料
	50千克/袋
	/
	未发现不合格

	417
	茂名市
	茂名市春露复混肥料有限公司
	掺混肥料
	50kg/袋
	/
	未发现不合格

	418
	惠州市
	广东隆戈尔生态技术有限公司
	复合肥料
	25kg/袋
	/
	未发现不合格



